
10h00 - 12h00

12h00 - 13h30

13h30 - 14h00

Animateur Conférencier Laboratoire ou Etablissement

14h00 - 14h45 Philippe KAPSA Calcul de la durée de vie des roulements : défis et tendances Luc HOUPERT Timken Europe (France)

Quantification de l'endommagement induit lors du frottement Agnès FABRE 
Mechanics surfaces and materials 

processing (France)

Usure adhésive à haute vitesse de glissement pour un contact 

Ti6Al4V-Ti6Al4V

Guillaume 

CHASSAING

 Laboratoire de Mécanique 

Biomécanique Polymère Structures, 

SNECMA (France)

Ingestion de particules solides dans un roulement hybride Vincent STRUBEL
Laboratoire de Mécanique des 

Contacts et des Structures (France)

La triboélectricité dans les contacts dynamiques Hamid ZAIDI Institut Pprime (France)

16h05 - 16h35

Influence du comportement non linéaire du matériau de friction et 

de sa géométrie sur les situations de crissement
Martin DUBOC

Laboratoire de Mécanique de Lille 

(France)

Caractérisation du Coefficient de Frottement et du Taux d'usure 

sur des Aciers à outils obtenus par Laser Cladding
Neda HASHEMI

Unité de Sciences des Matériaux 

Métalliques Liège (Belgique)

Cycles de charge-décharge de surfaces pileuses : influence des 

frottements
Brigitte CAMILLIERI

Laboratoire de Physique et 

Mécanique Textiles (France)

Eléments de compréhension du rôle du laiton dans les garnitures 

de frein
Anne-Lise CRISTOL

Laboratoire de Mécanique de Lille 

(France)

Frottement et usure entre fils de carbone Michel TOURLONIAS
Laboratoire de Physique et 

Mécanique Textiles (France)

16h35 - 18h15

Session conférences n°2 : Matériaux

Christine BOHER 

Jean FRENE

Accueil et café

Déjeuner sur inscription préalable

Ouverture du colloque

Programme JIFT 2014, ENSISA / Université de Haute Alsace, journée du 26 mai 2014

Pause café

14h45 - 16h05

Session conférences n°1 : Usure et Procédés 1

Conférence invitée n°1

 1



Animateur Conférencier Laboratoire ou Etablissement

8h30 - 9h15
Marie-Ange 

BUENO
Friction mechanisms of the finger pad Siegfried DERLER

EMPA, Laboratory for Protection and 

Physiology (Suisse)

L'effet du vieillissement de la peau sur la perception tactile : 

modélisations et simulations numériques
Emna AMAIED

Laboratoire de Tribologie et 

Dynamique des Systèmes (France)

Rôle de la topographie, de la rigidité et de la physico-chimie de la 

pulpe du doigt sur le frottement

Pierre-Henri 

CORNUAULT
Institut FEMTO-ST (France)

Dispositif d'objectivation du toucher des plastiques Roberto VARGIOLU
Laboratoire de Tribologie et 

Dynamique des Systèmes (France)

Contribution de la nanotribologie à la caractérisation de yaourt Véronique BOSC Ingénierie Procédés Aliments (France)

10h35 - 10h50

Analyse nano-mécanique et tribologique du liquide synovial sain et 

pathologique

Bogdan 

MUNTEANU

Laboratoire de Mécanique des 

Contacts et des Structures (France)

Lubrification verte des revêtements ta-C, ta-C(FAD) et NC diamant
Jean Michel 

MARTIN

Laboratoire de Tribologie et 

Dynamique des Systèmes (France)

Caractérisation du frottement faible obtenu avec des "lubrifiants 

verts" et des DLC : utilisation du tribomètre oscillant à relaxation
Michel BELIN

Laboratoire de Tribologie et 

Dynamique des Systèmes (France)

Effets synergiques des lubrifiants solides et liquides dans des 

composites thermoplastiques
Yan-Ming CHEN

Centre Technique des Industries 

Mécaniques (France)

12h10 - 13h30 Déjeuner

Programme JIFT 2014, ENSISA / Université de Haute Alsace, 27 mai 2014 matin

Conférence invitée n°2

Session conférences n°3 : Tribologie et sensoriel

9h15 - 10h35 Philippe VERGNE

Pause café

Session conférences n°4 : Lubrification

10h50 - 12h10
Pierre 

MONTMITONNET
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Animateur Conférencier Laboratoire ou Etablissement

13h30 - 14h15 Guy MONTEIL
Tribologie numérique : de la phénoménologie au bilan énergétique 

d’un contact (friction, fiction, réalité !)
Yves BERTHIER

Laboratoire de Mécanique des 

Contacts et des Structures (France)

14h15 - 15h45 Agnès FABRE

L'harmonie géométrique, mécanique et thermique des matériaux 

du contact tribologique
Hamid ZAIDI Institut Pprime (France)

Quelles Limites à la Modélisation des Interfaces Tribologiques ? Mathieu RENOUF
Laboratoire de Mécanique et Génie 

Civil (France)

Modélisation par la méthode des éléments discrets du frottement 

béton/paroi
Khadija EL CHEIKH

Laboratoire de Génie Civil et géo-

Environnement (France)

Modélisation du grenaillage ultrasonore sur un alliage à base nickel Thomas ROUSSEAU
Laboratoire de Tribologie et 

Dynamique des Systèmes (France)

Modélisation de la réponse électrochimique d'un acier inoxydable 

au frottement en conditions REP
Carole FALCAND AREVA NP (France)

18h00 - 19h30

19h45 - 22h45

Présentation de tous les posters

Programme JIFT 2014, ENSISA / Université de Haute Alsace, 27 mai 2014 après-midi

Conférence invitée n°3

Session posters n°1 - Pause café

Dîner de gala à l'Hotel du Parc. Remise du prix Gustave Hirn

Session conférences n°5 : Modélisation

15h45 - 17h25 Caroline RICHARD

Visite du Musée de l'Impression sur Etoffes
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Animateur Conférencier Laboratoire ou Etablissement

Estimation de l'adhésion d'un revêtement en polymère par une 

approche multi-pointes de la rayure

Vincent LE 

HOUEROU
Institut Charles Sadron (France)

Développement de revêtements composites issus de la voie sol-gel 

permettant d'améliorer le comportement tribologique d'un acier 

inoxydable.

Alexis MARSAL
Univ Toulouse, Centre Technique des 

Industries Mécaniques (France)

Comportement tribologique de revêtements nanostructurés de Ti1-

xAlxN
Pascal HENRY

Laboratoire de Physique et 

Mécanique Textiles (France)

Analyse numérique des critères d'endommagement lors de la 

rayure de systèmes polymères nus et revêtus
Tristan BOURREL Institut Charles Sadron (France)

9h50 - 11h20 Agnès FABRE

Sur quelques phénomènes observés en tribologie à haute 

température
Cédric COURBON

Luleå University of Technology 

(Suède)

Premiers mécanismes d'accomodation de vitesse activés dans un 

contact à haute température
Karin FARIA PINHO Institut Clément Ader (France)

Etude expérimentale et numérique de l'impact multiéchelle de la 

finition dentures sur les vibrations d'engrenages
Sabeur MEZGHANI

Mechanics surfaces and materials 

processing (France)

Analyse expérimentale et prédiction numérique de l'usure du 

poinçon lors du découpage de tôles en alliages cuivreux

Edouard 

FALCONNET
Institut FEMTO-ST (France)

12h40 - 14h00

14h00 - 16h00

Programme JIFT 2014, ENSISA / Université de Haute Alsace, 28 mai 2014 matin

Session conférences n°6 : Revêtements

Session posters n°2 - Pause café

Présentation de tous les posters

Session conférences n°7 : Usure et Procédés 2

11h20 - 12h40
Christian 

GAUTHIER

Déjeuner. Remise du prix du meilleur poster

Visite du Laboratoire de Physique et Mécanique Textiles et de l'Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs Sud Alsace

8h30 - 9h50
Yannick 

DESPLANQUES
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Numéro Titre Conférencier Laboratoire ou Etablissement

1 Vulgarisation de la tribologie par la bande dessinée et l'expérimentation Roberto VARGIOLU
Laboratoire de Tribologie et Dynamique des 

Systèmes (France)

2 Mise en évidence de la triboélectricité avec un liquide non conducteur Blaise NSOM
Laboratoire brestois de mécanique et des 

systèmes (France)

3
Le frottement des caoutchoucs des semelles de chaussures: influence de 

la couche superficielle
Jérôme BODILLARD

Centre de Mise en Forme des Matériaux 

(France)

4
Analyse des modulations de frottement par effet squeeze film et 

électrovibration: validité de la complémentarité
Wael BEN MESSAOUD

Laboratoire de Physique et Mécanique Textiles, 

Laboratoire d'électrotechnique et 

d'électronique de puissance (France)

5
Influence de la quantité de lubrifiant sur la friction et l'état de surface du 

couple outil/matière
Frédéric CABANETTES

Laboratoire de Tribologie et Dynamique des 

Systèmes (France)

6 Contacts pivotants de grande dimension Jean-David WHEELER
Laboratoire de Mécanique des Contacts et des 

Structures (France)

7 Simulation d'un fluide ionique nano-confiné pour la lubrification Nicolas VOELTZEL
Laboratoire de Mécanique des Contacts et des 

Structures (France)

8 Intérêt tribologique des dépôts DLC pour applications fortement chargées
Pierre-François 

CARDLEY

 Centre Technique des Industries Mécaniques 

(France)

9
Réponse mécanique et tribologique du PA 6-6 suite à l'incorporation de 

lubrifiants sous forme de poudre
Basma BEN DIFALLAH

Laboratoire des Systèmes Electromécaniques 

(Tunisie), Insititut FEMTO-ST (France)

10

Etude de l'influence de l'air ambiant sur l'évolution du coefficient de 

frottement du MOS2 et le  développement d'un tribomètre pour cette 

étude

Hamid ZAIDI Institut Pprime (France)

Programme JIFT 2014, ENSISA / Université de Haute Alsace, Posters affichés du 26 au 28 mai
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Numéro Titre Conférencier Laboratoire ou Etablissement

11
Analyse du comportement tribologique d'un liquide synovial 

biomimétique: rôle de la concentration et de la structure lipidique
Mirela-Maria SAVA

Laboratoire de Mécanique des Contacts et des 

Structures (France)

12
Amélioration du comportement tribologique par le choix optimal d'un 

matériau d'interface de la jupe de piston de moteur diesel
Mouna AMARA

Laboratoire de Mécanique et Energétique 

(Algérie)

13
Rôle des nanoparticules de SiO2 sur les performances tribologiques d'un 

matériau à base de cuivre
Hassiba AIT SADI Laboratoire de Génie des Matériaux (Algérie)

14
Influence des conditions de cuisson d'une matrice PVC/plastifiant sur ses 

propriétés intrinsèques : mécaniques, thermodynamiques et tribologiques
Adeline BLAISE

Société ENDUPACK , Laboratoire URCOM  

(France)

16 Frottement Transverse entre Fibres
Houssem Eddine 

GASSARA

Laboratoire de Physique et Mécanique Textiles 

(France)

17
Comportement au frottement de tissus de carbone recouverts de 

nanotubes de carbone (NTC)
Claire GUIGNIER

Laboratoire de Physique et Mécanique Textiles 

(France)

18
Relation entre microstructure, propriétés tribologiques et diéléctriques de 

différentes alumines polycristallines
Lillia HADDOUR

Laboratoire de Technologie des Matériaux 

(Algérie)

19
Etude du comportement tribologique et des caractéristiques mécaniques 

de composites NBR/graphite
Imen SMAOUI

Laboratoire des Systèmes Electromécaniques 

(Tunisie), Insititut FEMTO-ST (France)

20
Comparative study on tribological behaviour of TI6AL7NB and SS AISI 316L 

alloys, for total hip prothesis
Mamoun FELLAH

Laboratory of Metallurgy and Engineering 

Materials (Algérie)

Programme JIFT 2014, ENSISA / Université de Haute Alsace, Posters affichés du 26 au 28 mai
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Numéro Titre Conférencier Laboratoire ou Etablissement

21
Influence du courant électrique sur le frottement des couples cuivre-

graphite, bronze-graphite et graphite-graphite
Youcef MOUADJI Université Abbes Laghrour (Algérie)

22
Effet du mélange des ingrédients sur la microstructure de matériaux de 

friction composites organiques
Fatma MAKNI

Laboratoire de mécanique de Lille (France), 

Laboratoire des Systèmes Electromécaniques 

(Tunisie)

23
Caractérisation mécanique par nanoindentation d'un film mince TiHfCN 

pour application tribologique
Michel YETNA N'JOCK Laboratoire de Mécanique de Lille (France)

24

Revêtements perfluorés de moules dans l'agroalimentaire: 

vieillissement thermique et transfert de polymère induit par le 

frottement

Edwige PRIVAS
Laboratoire de Photochimie et d'Ingénierie 

Macromoléculaires (France)

25
Paramètres influents lors de contacts adhésifs sur des surfaces 

d'élastomères micro-structurées à invariance d'échelle
Vincent LE HOUEROU Institut Charles Sadron (France)

26
Etude du comportement à la rayure de revêtements acryliques déposés 

sur verre sablé
Sylvain GILJEAN

Laboratoire de Physique et Mécanique Textiles 

(France)

27

Mesure du cisaillement de couches phospholipides confinées : nouvelle 

approche expérimentale par Recouvrement de Fluorescence après 

Photoblanchiment Périodique (FRAPP)

Li FU Institut Charles Sadron (France)

28
Etude de l'adhérence de films minces organiques submicroniques sur 

substrat flexible par le test de la rayure
Grégory COVAREL

Laboratoire de Physique et Mécanique Textiles 

(France)

29
Evolution morphologique de la microstructure d'aciers inoxydables 

hautes performances sous sollicitation de roulement avec glissement
Thiago SANTOS

Laboratoire des Sciences des Procédés et des 

Matériaux (France)

30
Usinage d'un tricône en vue de déterminer la rugosité par  réseau de 

neurones
Benattia BLOUL

Reliability of equipment & materials Oil 

laboratory (Algérie)

Programme JIFT 2014, ENSISA / Université de Haute Alsace, Posters affichés du 26 au 28 mai
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Numéro Titre Conférencier Laboratoire ou Etablissement

31

La sensibilité à la tribocorrosion de l'acier inoxydable AISI 304L dans un 

filtrat grignon d'olive/eau de robinet - Effet d'un traitement de nano-

structuration

Fatma BEN SAADA Laboratoire LGME Sfax (Tunisie)

32
Sensibilité de quelques paramètres d'état de surface 3D à la détection 

du micro-écaillage

Tony DA SILVA 

BOTELHO

Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes 

Mécaniques et des Matériaux (France)

33
Signature multiéchelle de la rigidité du contact abrasif en superfinition 

par toilage
Sabeur MEZGHANI

Mechanics surfaces and materials processing 

(France)

34
Vers la prédiction de l'usure des outils de coupe en usinage par une 

approche tribologique.
Axel GIOVENCO

 Laboratoire de Tribologie et Dynamique des 

Systèmes (France),

35
Etude expérimentale du phénomène de grippage à l'interface chemise-

piston dans les moteurs diesel F4L912 refroidi à air
Salim BOUKEBBAB

Laboratoire Ingénierie des Transports & 

Environnement «LITE » (Algérie)

36
Usure abrasive du carbure de tungstène (WC) utilisé pour une 

application « dents de tunneliers »

Ousseïni MAROU 

ALZOUMA

 Laboratoire de Tribologie et Dynamique des 

Systèmes (France)

37
Comportement tribologique d'aciers inoxydables en contact roulant 

avec glissement transverse
Gilles AUREGAN

 Laboratoire de Tribologie et Dynamique des 

Systèmes, Messier Bugatti Dowty (France)

38

Etude expérimentale de l'influence de la charge normale et de la vitesse 

linéaire sur le frottement et l'usure du contact tournant sec aluminium-

aluminium

Djamel BEKHOUCHE Laboratoire de Mecanique (Algérie)

39 Usure dans les réacteurs nucléaires à eau sous pression
Guillaume PERILLAT-

MERCEROZ
EDF Lab les Renardières (France)

40
Modélisation de l'usure des composites carbone/carbone sur tribomètre 

alternatif
Mohammed CHEIKH Institut Clément Ader (France)

Programme JIFT 2014, ENSISA / Université de Haute Alsace, Posters affichés du 26 au 28 mai
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